
建物を解体する際には、重機に
よって鉄筋コンクリートが大割さ
れ、ダンプで現場から搬出され、
産業廃棄物業者（リサイクル業者）
へ持ち込まれることとなります。

産業廃棄物
業者へ

ゴミの手選別

コンクリートガラの中
にある鉄筋や、解体工
事で混ざった、木材な
どを除去します。

破砕後

コンクリートガラは40㎜以下に
なるまで破砕機を周り続けます。

破砕機

破砕機で砕かれたコンクリー
トガラはその大きさ毎にふる
い分けされます。

分　級

最後に所定の割合で大・中・小の石を混
ぜ合わせれば路盤材のできあがり！

上層路盤材より
細かい粒が少ない
『下層路盤材』

上層路盤材

細かい粒と粗い粒の
割合いを調整して作られた
『上層路盤材』は強度が強い

40 ㎜以下 40 ㎜以上


